
 1 

 
 

Zakres opracowania: 
 

 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) 
II.  Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę 
 

001  Prace przygotowawcze i rozbiórkowe   Kod CPV 45100000-8 
 
 
Grupa 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
  lub ich części 
 
002  Roboty murowe, Ŝelbetowe     Kod CPV 45260000-1  
 
 
Grupa 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
 
003  Roboty wykończeniowe    Kod CPV 45400000-1 
003.1  Tynkowanie      Kod CPV 45410000-4 
003.2  Ścianki działowe, okładziny z płyt 
  gipsowo - kartonowych     Kod CPV 45400000-1 
003.3  Stolarka okienna i drzwiowa     Kod CPV 45421100-5 
003.4  Układanie wykładzin dywanowych i PCV  Kod CPV 45432111-5 
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I.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 

Nazwa inwestycji: Zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej  
   na Przedszkole w Szczyrku - Białej  
   
Lokalizacja:  ul. Górska 104, Szczyrk - Biła  
 
Rodzaj inwestycji: roboty budowlano - remontowe 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1. Zamawiający:    URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU  

UL. BESKIDZKA 4  

43-370 SZCZYRK  

 
1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU  

UL. BESKIDZKA 4  

43-370 SZCZYRK  

  

1.2.3. Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Celem przedsięwzięcia jest zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na 
Przedszkole. 
Obiekt, w którym znajduje się część przeznaczona na przebudowę na przedszkole to budynek 
podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje naziemne i poddasze nieuŜytkowe. W obiekcie nastąpi 
zmiana sposobu uŜytkowania w poziomie piwnic, parteru i piętra.  
Niniejsza specyfikacja dotyczy robót budowlanych i obejmuje: 
- wyburzenia (otwory drzwiowe) 
- zamurowania i nadproŜa  
- podział pomieszczeń ściankami działowymi  
- stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną  
- roboty posadzkowe (w kuchni wymiana posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi) 
- roboty tynkarskie  
- roboty malarskie  
 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót. 

l .4. l. Spis projektów 
 
- Projekt budowlany: ,,Zmiana sposobu uŜytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na 

Przedszkole w Szczyrku - Białej” opracowany przez Pracownię Projektową ARCHEX 
- Przedmiary robót 
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1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe 
- roboty murowe, Ŝelbetowe  
- roboty wykończeniowe 
- tynkowanie 
- ścianki działowe, okładziny z płyt gipsowo - kartonowych 
- stolarka okienna i drzwiowa 
- układanie wykładzin dywanowych i PCV  

 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  kontraktową  
i projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej.  
1.4.4. Dokumentacja Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby        
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich waŜności: 
1.  Dokumentacja projektowa 
2.  Specyfikacje techniczne 
 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2.budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach. 

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5.robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7.certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 



 4 

1.5.8.deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.9.dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia 
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - naleŜy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.11.aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
 

1.5.13.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości  
i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych  
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
 

1.5.15.kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.16.rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.17.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.18.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.5.19.obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany 
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
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1.5.20.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną nazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem 
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) 
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy  
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.22.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 

1.5.23.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.24.robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalania robót. 
 

1.5.25.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do 
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE 
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 

1.5.26.zarządzającym realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę określoną w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, 
upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 

 

2.     PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Prace remontowo - modernizacyjne prowadzić pod bieŜąca kontrolą nadzoru autorskiego.  
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i inspektora 
nadzoru.  

2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt. Teren 
wokół budynku jest utwardzony i graniczy z drogą powiatową S-1404 oraz drogą graniczną -  
ul. Parkową. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane  
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe, 
tymczasowe przejścia etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa.  
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za dokonanie naprawy w uzgodnieniu  
z właścicielem urządzeń. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie  
i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, 
Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 



 8 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 
na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 
 

KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 
ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę 
i przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 

2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze. 
• Dokumentacja powykonawcza. 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
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braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu,  
w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień  
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów otrzymanych  
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji 
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w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez 
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany  
w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niŜ 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie moŜe być zmieniany  
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
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powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2 Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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7.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu. 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub Europejską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 
      3.   które spełniają wymogi SST 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

8.   OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym  
w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
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wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe  
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny, 
 
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
Odbiór ten będzie wykonany w czasie umoŜliwiającym dokonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacją z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.2 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
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9.3 Odbiór końcowy 
 
Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie  Inspektora nadzoru. 

 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów odbiorowych. 

 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową i ST (SST). 

 
W toku końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i poprawkowych. 

 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego 
Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalającego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
zostaną sporządzone w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących w tym zabezpieczających 

istniejące sieci jeśli wynika to z zaleceń właścicieli oraz protokoły odbioru i przekazywania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub poprawkowe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
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9.4 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonym przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
Termin odbioru pogwarancyjnego zostanie ustalony w umowie kontraktowej między Zamawiającym, 
a Wykonawcą. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 9 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

zmianami. 
2. Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881). 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 

Kod CPV 45100000-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach zmiany sposobu 
uŜytkowania niektórych pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• rozebranie elementów betonowych i Ŝelbetowych (schody)  
• zerwanie posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi 
• wycięcie w dachu drewnianym pokrytym blachą otworu na klapę dymową  
• wykucie w murze ceglanym otworów na drzwi  
• wykucie z muru ościeŜnic  
• wykucie bruzd, otworów w stropach i ścianach potrzebnych do prowadzenia instalacji 
• wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST 
i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
 
 
 
2.  MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaj uŜytego sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z ZRU. 
 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
- ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 
- wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne,  
- wykonać zadaszone i wydzielone dojścia do budynku, 
- wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  

i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable, 
przewody lub inne urządzenia, 

- w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad 
nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,  

- załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 
straŜy poŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe wystąpić równieŜ 
w czasie wykonywania robót), 

- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

- wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń 
oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych  
w dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU. 
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego 
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 
wskazane przez ZRU. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte  
z terenu budowy. 

 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą równieŜ: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających wykonanie 

robót, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju 

sprzętu pomocniczego, 
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- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu 
modernizowanego, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp., 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej 
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy 
zagroŜenia, 

- ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych 
umoŜliwiających wykonanie robót, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- uprzątnięcie placu budowy, 
- wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacji 
 
 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy  
i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
 
 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia robót  
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania obmiarów, 
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst 
z dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.  
z późniejszymi zmianami).  
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002 Roboty murowe, betonowe  
 

Kod CPV 45260000-1 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót murowych, Ŝelbetonowych w ramach zmiany sposobu uŜytkowania części 
pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wszystkich robót związanych z robotami betonowymi, zbrojarskimi 
i murowanymi. Zakres robót to: 

- wykonanie nadproŜy z belek stalowych nad nowymi otworami w ścianach 
- wykonanie płyty Ŝelbetowej (stropu)  
- uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów  
- zabetonowanie otworów 
- podkłady betonowe na gruncie  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. 
W przypadku wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w stosowanych 
rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia projektanta i inspektora 
nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.  
 
2.1. Roboty murarskie  
 
- cegła pełna klasy 100 - winna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-12001 „Cegła pełna 

wypalana z gliny - zwykła” 
- zaprawa cementowo - wapienna - zgodnie z wymaganiami normy PN-65/B-14504 „Zaprawy 

budowlane cementowo - wapienne” 
 
2.2. NadproŜa  
 
- kształtowniki stalowe I 180  
- śruby stalowe M14 
- siatka stalowa Rabitza 
- zaprawa cementowa  
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2.3. Roboty betonowe i zbrojeniowe  
 
- beton zwykły B15; B20 - zgodnie z wymaganiami normy PN-75/B-06250 „Beton zwykły” 
- stal A III (zbrojenie główne), A 0 (strzemiona)  
 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.  
Rodzaje sprzętu uŜytkowego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny lub urządzenia nie gwarantujące  zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
 
   
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Roboty murarskie  
 
Wszystkie roboty murarskie wykonać zgodnie z wymogami normy PN-68/B-10020 „Roboty murowe 
z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
5.2. NadproŜa  
 
Technologia wykonania stalowych nadproŜy w ścianach istniejących.  
Przed wykonaniem otworu naleŜy wykonać najpierw zabezpieczenie stropu obciąŜającego odcinek 
muru leŜący bezpośrednio nad projektowanym otworem. Otwór wykonuje się w kilku etapach. Po 
naznaczeniu wymiarów otworu wycina się bruzdę w murze o wysokości około 4 cm większą od 
wysokości zaprojektowanej belki stalowej. Głębokość bruzdy musi być taka, aby zmieściła się belka 
stalowa i pozostało miejsce na tynk. Na końcach bruzdy (poza obrysem otworu drzwiowego wykonać 
otwory w murze w celu wykonania betonowych poduszek na oparcie belek stalowych. Oparcie belek 
min. 25 cm z kaŜdej strony poza obrys otworu.  
Przed załoŜeniem belki bruzdę przemyć wodą. Belkę oprzeć na poduszkach betonowych poprzez 
warstwę zaprawy cementowej. Belkę zaklinować w miejscach zetknięcia górnej półki belki z murem. 
Przestrzeń wokół belki (od góry) wypełnić zaprawą bezkurczową lub wilgotną zaprawa cementową 
(Rz = 8 MPa). 
Po załoŜeniu belki z jednej strony moŜna przystąpić (po uzyskaniu niezbędnej wytrzymałości przez 
zaprawę) do montaŜu belki z drugiej strony muru, postępując podobnie do pierwszej. Belki skręcić 
śrubami M14 w połowie wysokości. Następnie belki obłoŜyć siatką stalową, której oczka wypełnić 
zaprawą.  
 
5.3. Roboty betonowe i zbrojarskie  
 
Roboty betonowe i zbrojarskie wykonać zgodnie z wymogami normy PN-IB-6251 „Roboty betonowe 
i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne”.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
Kontrola jakości obejmuje: 
- kontrolę jakości materiałów 
- kontrolę jakości robót  
 
Wszystkie uŜyte materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
aprobatą ZRU.  
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST pkt. 8.  
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne zasady odbioru robót i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa.  
 
 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY ZWI ĄZANE 
 
 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  
 
PN-75/D-96000  Tarcica ogólnego przeznaczenia. 
 
PN-75/B-12001  Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
 
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
 
PN-68/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe.  
 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
PN-ISO6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.  
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003 Roboty wykończeniowe 
 

Kod CPV 45400000-1 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach zmiany sposobu uŜytkowania części 
pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
• podkładów z ubitych materiałów sypkich  
• wylewki z zaprawy cementowej zbrojonej 
• wylewek samopoziomujących  
• gładzi gipsowych 
• robót malarskich 
• licowania ścian płytkami  
• podkładów i posadzek 
• posadzek z płytek ceramicznych paneli podłogowych  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST 
pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.1. Podkłady z ubitych materiałów sypkich  
 
- piasek budowlany  
 
2.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej z cementem portlandzkim marki 35 lub 25. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, 
odpowiadający normie PN-B/79-06711. Zaleca się stosować plastyfikatory. Do zbrojenia wylewek 
stosować siatki zbrojeniowe z drutu ∅ 4 o oczkach 15 x 15 cm.  
 
 



 24

2.3. Wylewki samopoziomujące  
 
- gotowe, suche mieszanki na wylewki samopoziomujące, posiadające aprobatę techniczną  
 
2.4. Roboty malarskie  
 
Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
Malowanie ścian i sufitów - farby zmywalne do wymalowań wewnętrznych.  
 
2.5. Posadzki z płytek  
 
- płytki podłogowe, antypoślizgowe, gresowe  
- zaprawa klejowa i fugowa do płytek gresowych  
 
Kolorystykę oraz szczegóły naleŜy uzgodnić z autorem projektu oraz ZRU. 
 
2.6. Podłogi z paneli    
 
- panele podłogowe klasy AC5 
- pianka poliuretanowa gr. 3 mm  
- folia budowlana gr. 0,2 m  
- systemowe listwy przyścienne  
 
2.7. Izolacja przeciwwilgociowa  
 
- papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana na włókninie poliestrowej  
- folia budowlana gr. 0,2 mm  
 
2.8. Izolacja termiczna i akustyczna podłóg  
 
- styropian EPS 100-038 wg PN-B-20132:2005  
 
2.9. Licowanie ścian płytkami  
 
- płytki ścienne szkliwione  
- gotowe zaprawy klejowe  
- zaprawy do fugowania  
- zaprawy wyrównujące  
- emulsje gruntujące  
 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po uzgodnieniu  
z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Podkłady z ubitych materiałów sypkich  
 
Podkłady wykonać z piasku zagęszczonego mechanicznie. Stopień zagęszczenia - Is = 0,95.  
 
5.2. Wylewki cementowe  
 
Wylewki cementowe będą układane na warstwie izolacji cieplnej z płyt styropianowych (SST 005). 
Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niŜ 4 cm. Wytrzymałość na ściskanie 
wylewek z zaprawy cementowej nie moŜe być mniejsza niŜ 12 MPa. Wylewki zbroić siatkami 
stalowymi. W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) naleŜy odpowiednio 
pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaŜ siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 
 
Wylewki samopoziomujące wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
 
5.3. Malowanie ścian i sufitów  
 
W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą: 
- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoŜa 
- wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań  
 
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu  środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takŜe na reemulgację. 
Powinny one dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
 
5.4. Licowanie ścian płytkami  
 
Wykonanie w/w robót obejmuje:  
- przygotowanie, wyrównanie i gruntowanie podłoŜa  
- sortowanie, dopasowanie i ułoŜenie płytek  
- obrobienie wnęk ościeŜy i innych przeszkód  
- spoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian  
- załoŜenie listew  
 
Kolor i deseń płytek uzgodnić z UŜytkownikiem. 
 
5.5. Posadzki z płytek ceramicznych  
 
Wykonanie obejmuje: 
- wyrównanie i przygotowanie podłoŜa 
- gruntowanie podłoŜa 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułoŜenie płytek 
- ułoŜenie cokolików 
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- montaŜ listew 
- spoinowanie 
 
5.6. Podłogi z paneli  
 
Panele podłogowe układać zgodnie z instrukcją producenta. Szczególną uwagę zwrócić na 
odpowiednią wilgotność podłoŜa, oddylatowania paneli od wszystkich stałych elementów budynku 
(ściany, słupy) mocowanie listew przypodłogowych do ściany.  
 
5.7. Izolacje przeciwwilgociowe  
 
Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej będą układane na podkładzie betonowym, który 
musi być suchy (max. wilgotność 6%), równy niepylący, bez ostrych krawędzi. Podkład zagruntować 
emulsją asfaltową. Po wyschnięciu przykleić papę. Zakłady poszczególnych arkuszy papy - 10 cm. 
Papa winna być przyklejona do podłoŜa na całej powierzchni.  
Izolacje przeciwwilgociowe i „poślizgowe” z folii budowlanej - poszczególne arkusze folii ł ączyć ze 
sobą na zakład min. 5 cm stosując taśmę obustronnie klejąca.  
 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Wylewki cementowe 
 
W czasie wykonywania wylewek cementowych naleŜy na bieŜąco kontrolować skład i konsystencję 
zaprawy cementowej, grubość wykonywanych wylewek, prawidłowego ułoŜenia siatek 
zbrojeniowych. Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku 
(ściany, słupy itp.). NaleŜy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie 
większe niŜ 36 m2 przy długości boku nie przekraczającej 6 m. Szczeliny dylatacyjne naleŜy równieŜ 
wykonać w miejscu oddzielających fragmenty powierzchni o róŜniących się wymiarach.  
Sprawdzeniu podlega równość wylewek. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnię sprawdza się 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wskazywać ona prześwitów 
większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2. Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  
w następujących terminach: 
- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 

lakierów i emalii - nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ + 50C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie niŜszej niŜ 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego 
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 
itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłoŜu,  
o powierzchni moŜliwie zbliŜonej do faktury podłoŜa. 
Sprawdzenie połysku naleŜy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku 
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powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli 
na szmatce nie wystąpią ślady farby. 
Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez zarysowanie 
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu 
próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 
Sprawdzenie przyczepności powłok moŜe być wykonane poprzez badanie przyczepności powłoki do 
tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego naleŜy wykonywać przez próbę odrywania ostrym 
narzędziem (noŜem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilŜeniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku 
w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem naleŜy wykonać przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie) a następnie 
dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą 
z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała 
badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę.  Na powłokach matowych dopuszcza się 
powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
JeŜeli badania powyŜsze dadzą wynik dodatni to roboty malarskie naleŜy uznać za prawidłowo 
wykonane. 
 
6.3.  Posadzki 
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
- odbiór materiałów  
- odbiór warstw izolacyjnych 
- odbiór podkładu 
- odbiór końcowy robót podłogowych 
 
6.4. Odbiór okładzin ceramicznych (ściennych i podłogowych)  
 
Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Badanie materiałów okładzinowych i ewentualnie klejów (w przypadku okładzin z płytek 
przyklejanych)  naleŜy  przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów  
w dzienniku budowy. Bezpośrednio naleŜy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys lub 
odprysków itp. 
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

• naleŜytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do okładziny do 
podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w prostopadłych do 
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach budzących 
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

• jednolitości barwy płytek.    
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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7.1. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-B-1970;1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  
    farbami emulsyjnymi. 
 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
    bezwodnych. 
 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.  
 
BN-84/6117-05  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
 
PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 
 
  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, Arkady, Warszawa  
1990 r.  
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003.1 Tynkowanie 
 

Kod CPV 45410000-4 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych wykonywanych w ramach zmiany sposobu uŜytkowania części 
pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.    
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacji 
 

Tynki zwykłe kategorii III, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 
3.1.1. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Specyfikacja dotyczy nowych tynków wewnętrznych kat. III i tynków uzupełniających. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ogólną 
specyfikacją techniczną pkt. 5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
2.3.Woda 
 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.4. Piasek 
 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711 „Kruszywa  mineralne. Piaski  do  
          zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
2.4.2. Do  spodnich  warstw  tynku  naleŜy  stosować   piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  
          wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  
          0,5 mm. 
 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy  

PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna 
stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niŜsza niŜ +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 
 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoŜa 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 
• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

• W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
 
5.3.1.PodłoŜa  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-

10100p.3.3.2. 
 

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
 

• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
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• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3.3. PodłoŜe z betonów komórkowych  
 
Mury z bloczków z betonu komórkowego naleŜy oczyścić z wystających grudach zaprawy, 
zanieczyszczenia tłuste - wyskrobać. Zaleca się spoiny wyskrobać na głębokość 2 ÷ 3 mm od lica 
muru. PodłoŜe powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek. W okresie 
letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia naleŜy podłoŜe zwilŜyć wodą.  
 
5.3.4. PodłoŜe betonowe  
 
PodłoŜe betonowe pod tynkiem powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy 
naciąć dłutami, a następnie oczyścić z pyłu i kurzu. Bezpośrednio przed tynkowaniem beton obficie 
nawilŜyć wodą.  
 
5.3.5. PodłoŜe metalowe 
 
Elementy metalowe (kształtowniki) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 
druciano - ceramiczną, przewiązane drutem. Siatka stanowiąca podłoŜe powinna być dostatecznie 
sztywne.  

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 

5.4.1.Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1. 

 

5.4.2.Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IIII naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
w  sposób standardowy. 

 

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Obrzutka na podłoŜach 
ceramicznych, betonowych kruszywach i z betonu komórkowego naleŜy wykonać z zaprawy 
cementowej 1 : 1 o konstrukcji odpowiadającej 10 ÷ 12 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3 ÷ 4 mm. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać 
według pasów i listew kierunkowych, po związaniu obrzutki, ale przed jej stwardnieniem.  

 

5.4.6. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

 

5.4.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienaraŜonych 
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
- w proporcji 1:1:2. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
 

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2.Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez ZRU. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  

- przyczepności tynków do podłoŜa, -  grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Zasady obmiaru robót określa ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 

8.1. Zasady odbioru robót i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa.  
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8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 
 
8.4.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

 

8.4.3.Niedopuszczalne są następujące wady: 
 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.4.4.Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-B-30020:1999  Wapno. 
 
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
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003.2 Ścianki działowe, okładziny   
 

Kod CPV 45400000-1 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych okładzin i stropów z płyt gipsowo - kartonowych w ramach zmiany sposobu 
uŜytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.    
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Zgodnie z dokumentacją zakres obejmuje: 
- wykonanie ścianek z płyt gipsowo - kartonowych 
- obudowę ścian i konstrukcji  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i ogólna 
specyfikacją techniczna pkt. 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych  
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami ZRU. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano 
w ST„Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2 

 2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405  
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Tablica 1 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 
 

GKF 
ognioodporna 
 

GKBI 
wodoodporna 
 

GKFI 
wodo- 

i ognioodporna 
 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

Powierzchnia 
 

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
 

2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 
 

karton powinien być złączony z rdzeniem 
gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką 
rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 
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grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000-3000](+0; -6) 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 
9,5 ≤9,5 - - - 
12,5 ≤12,5 11,0-13,0 ≤12,5 11-13,0 
15,0 ≤15,0 13,5-16,0 ≤15,0 13,5-15,0 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] ≥18,0 ≤18,0 16,0-19,0 - - 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 
6. 
 

Trwałość struktury  
przy opalaniu [min.] 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 
Napis na 

tylnej stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju 
płyty; grubość; PN ..........; 
data produkcji 

 
 

kolor kartonu 
 

szary 
jasny 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 
8. 

 
 
 
Oznakowanie 

barwa napisu niebieska czerwona  niebieska  czerwona 

 
                                                                                                         Tabela 2 

PRÓBA ZGINANIA 
ObciąŜenie niszczące [N] 

 
Ugięcie [mm] 

 

 
 

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm] 

 

 
 

Odległość 
podpór l [mm] 

 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku 

włókien kartonu 
 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 
 
 
2.3. Konstrukcja ścianek, okładzin, stropów 
 

Na konstrukcję ścianek działowych stosować komplet profili stalowej zgodnie z wytycznymi  
i katalogami producentów. 
 
2.4. Izolacje cieplne i akustyczne 
 
Na izolacje cieplne i akustyczne stosować wełnę mineralną miękką o grubości warstw przewidzianych 
w dokumentacji. Na izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe powinny być stosowane materiały 
pochodzenia mineralnego o gęstości objętościowej 60-120 kg/m2; λ = 0,040 W/(m x k). 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Dla wszystkich technologii (ścianki, stropy, obudowy) wykonanie obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- trasowanie robót 
- montaŜ profili, listew, kształtowników 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu wraz z przycięciem i dopasowaniem 
- układanie izolacji cieplnej lub akustycznej 
- ułoŜenie folii paroizolacyjnej 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego 
- szpachlowanie spoin z zabezpieczeniem taśmą  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 
- ustawienie i rozbiórka rusztowań 
- czyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu  
i odpadów. 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C 
pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Wykonanie ścianek działowych 
 
Ścianki działowe wykonać z zastosowaniem rusztu stalowego zagęszczonego. Grubość ścianek 
wynika z dokumentacji technicznej. Na drogach ewakuacyjnych stosować płyty ognioodporne,  
w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne.  
Pod profilami konstrukcji ścian stosować podkładki akustyczne. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptacji ZRU. 
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Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
(normami i poleceniami ZRU). 

Sprawdzeniu podlega: 
- ilość i rozstaw elementów kotwiących 
- rozpiętość między elementami nośnymi rusztu 
- sposób mocowania płyt: w przypadku okładzin podwójnych spoiny jednej warstw nie mogą 

pokrywać się ze spoinami warstwy drugiej 
- pionowość, poziomość, wichrowatość powierzchni 
- ułoŜenie izolacji cieplnej i akustycznej (sprawdzenie grubości, ciągłości warstwy, czy materiał nie 

uległ zawilgoceniu) 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót.  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST 
dały pozytywne wyniki. 

 
 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
d. wichrowatość powierzchni. 
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ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych 
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą  
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli. 
 

Odchylenie Odchylenia powierzchni  
powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 

suchego tynku   przecinających się 
od płaszczyzny   płaszczyzn od kąta 

i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego 
krawędzi od linii  

 
 
 

w dokumentacji 
prostej    

nie większa niŜ nie większe niŜ nie większe niŜ 2 mm nie większe niŜ 
2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogółem nie 2 mm 

większej niŜ 2 na i ogółem nie więcej więcej niŜ 3 mm na  
całej długości łaty niŜ 3 mm w pomiesz całej powierzchni  

kontrolnej o długości 2 mb czeniach do 3,5 mm ograniczonej  
  wysokości oraz nie belkami itp.  

 więcej niŜ 4 mm   
 w pomieszczeniach   
 
 

powyŜej 3,5 m wyso  
 

 
  

 
kości  

 
 
  

 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  

   odbiorze. 
PN-B-79405     Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa. 
PN-B-32250     Woda do celów budowlanych. 

 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-
Kraków 1996 r. 

Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
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004 Wymiana stolarki drzwiowej 
 

Kod CPV 45421125-6 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej w ramach zmiany sposobu 
uŜytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.     
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z osadzeniem stolarki 
drzwiowej i okiennej wewnętrznej oraz klap dymowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami zawartymi w ST pkt. 1.5. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami ZRU. 
 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Materiały uŜyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w normach, 
rysunkach, przypadku braku normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni. 
NaleŜy zastosować następujące materiały: 
• drzwi aluminiowe wewnętrzne z naświetlem bocznym,  zestaw jednoszybowy - szkło bezpieczne 

P2, wszystkie drzwi wyposaŜyć w  zamek wpuszczany z wkładką bębenkową. Podział - wg rys. nr 
3, kolor jasny brąz, 

• drzwi aluminiowe wewnętrzne ppoŜ. przeszklone, EI30, dwuskrzydłowe, skrzydło otwierane  
o szerokości 90 cm w świetle wyposaŜone w zamek na wkład bębenkowy i w samozamykacz, 

• drzwi aluminiowe wewnętrzne ppoŜ. EI30 jednoskrzydłowe, przeszklone, wyposaŜone  
w samozamykacz i zamek z wkładem bębenkowym,  

• drzwi aluminiowe pełne ppoz. EI 30, wyposaŜone w samozamykacz i zamek z wkładem 
bębenkowym,  

• komplet drzwi drewnianych wewnętrznych, płycinowych, fabrycznie wykończonych  
z ościeŜnicami drewnianymi, fabrycznie wykończonymi. Drzwi do sanitariatów wyposaŜyć  
w kratki wentylacyjne i zamki „łazienkowe”. Pozostałe drzwi z zamkami z wkładem 
bębenkowym, 

• okna PCV wewnętrzne stałe, jednoszynowe, 
• klapy dymowe z wkładem sterującym, czujkami dymowymi, o czynnej powierzchni oddymiania 

0,60 m2 i 1,18 m2, 
• uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 
• komplet kotew stalowych, 
• zaprawa tynkarska, 
• pianka montaŜowa, 
• taśma malarska,  
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Wymiary okien i drzwi dostosować do istniejących otworów. Podział drzwi wg istniejących. 
 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez ZRU. 
Zgodnie z technologią załoŜoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac proponuje się uŜyć 
następującego sprzętu: 
• poziomica 
• pion 
• metr 
• śrubokręty 
• dłuta 
• młotki ręczne 
• kielnie 
• noŜe 
• prace murarskie 
• wiertarki 
• wkrętaki 
 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zgodnie z technologią 
załoŜoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się uŜyć takich środków transportu 
jak: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 
 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Stolarkę drzwiową, aluminiową montować przy pomocy dybli stalowych. 
Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi i poziom podpory (progu). Umieścić stolarkę w otworze, 
ustabilizować ją za pomocą klinów. Po określeniu właściwej pozycji drzwi zaznaczyć na framudze 
punkty osadzenia kotew mocujących. Rozstaw kotew zgodnie z pkt. 28.3.1.2 WTW i ORB-M tom I 
cześć 4. Wykuć dłutem otwór w ścianie, przekręcić zaczepy mocujące na ościeŜnice. Kierować ich 
końce do wewnątrz muru, zakotwić w murze. Umieścić materiał uszczelniający (kit lub piankę) na 
powierzchni podpory, w miejscu gdzie spoczywa dolna część ościeŜnicy. Ustawić ostatecznie 
stolarkę, kontrolujące osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montaŜu.  
Szczelinę między framugą a ościeŜnicą wypełnić pianką montaŜową (zabezpieczyć drzwi taśmą 
malarską). Po 24 godzinach odciąć noŜem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie ościeŜnic 
wyrównać zaprawą.  
Klapy dymowe montować zgodnie z instrukcją producenta.  
 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację ZRU. 
 
6.3. Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  
i poleceniami ZRU. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostki obmiaru wg przedmiary robót.  
 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiorowi podlega wykonanie 
montaŜu stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 
Po wykonaniu prac i odbiorze końcowym wymagane jest uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie 
remontowanego obiektu.  
 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-88/B-10085    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
PN/B-02100  Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. 

Określenia. 
 
PN-B-05000:1996    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
 
PN-EN 12400:2004 91.060.50  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  

i klasyfikacja.  
 
PN-B-05000:1996 91.060.50 739  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
PN-EN 45014:2000 03.120.20  Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę. 
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PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz  
z tarczami. Wymagania i metody badań. 

 
Instrukcje i karty techniczne producenta stolarki.  
 
Aprobaty techniczne dla systemów stolarki aluminiowej. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych - tom I, Arkady.  
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003.4 Układanie wykładzin dywanowych i PCV 
 

Kod CPV 45432111-5 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem wykładzin podłogowych dywanowych w ramach zmiany sposobu 
uŜytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej na Przedszkole w Szczyrku - Biłej.     
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
• Przygotowanie podłoŜa 
• Projekt kolorystyczny posadzki 
• Oszacowanie ilości materiałów 
• Docinanie arkuszy 
• Klejenie wykładzin 
• Prace wykończeniowe 
• Utrzymanie w czystości 
• Zalecenia końcowe 
 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane certyfikaty dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie (atest higieniczny, aprobata techniczna) 
• klej do wykładzin zalecany przez producenta wykładziny  
• wykładzina dywanowa rulonowa  
• cokoliki systemowe do wykładzin dywanowych  
• wykładzina PCV gr. min. 0,2 mm  
 
Kolor wykładzin ustalić z UŜytkownikiem.  
 
Wykładziny podłogowe naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nie 
nasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczających przed 
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odległości od 
urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przeciwpoŜarowymi. PodłoŜe pod wykładziny powinno być równe oraz pozbawione jakichkolwiek 
wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić wykładzinę. 
Klej naleŜy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do  
+ 25 °C.  Pojemniki powinny się znajdować w odległości co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. 
Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. 

 

 

3. SPRZĘT  
 

• NoŜe do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym. 
• Liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików. 
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• Paca do nanoszenia kleju. 
• Walec dociskowy. 
 
 
4. TRANSPORT  
 
Wykładziny podłogowe przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi  
i chemicznymi zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów cięŜarowych i przyczep. 
Klej moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w temperaturze wyŜszej niŜ + 5 °C. 
Dopuszcza się przewoŜenie kleju w temperaturze od 0°C do + 5 °C pod warunkiem, Ŝe transport trwa 
nie dłuŜej niŜ 24h. Ładunek naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoŜa 

Właściwe przygotowanie podłoŜa jest niezwykle waŜne i ma kolosalny wpływ na trwałość 
instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny.  
PodłoŜe pod wykładziny podłogowe dywanowe musi być:  

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie 

moŜe przekraczać 2,5 %, 
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej, 
• gładkie, na powierzchni nie mogą występować Ŝadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie moŜe przekraczać 1 mm na 

odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, 

zaprawa, lepik  itp.), 
 
5.2. Warunki przystąpienia do pracy  

Do układania wykładzin podłogowych dywanowych moŜna przystąpić po:  

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych,  
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a takŜe stolarki okiennej, 
• w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie naleŜy wykonywać Ŝadnych 

prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub teŜ 
zawilgocenia ścian lub podłoŜa, 

• wykładzinę dywanową moŜna układać w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza jest 
nie mniejsza niŜ 100C, zaś wykładzinę PCV 170C 

• wilgotność względna powietrza pomieszczeń nie powinna być większa niŜ 75% 
• sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 

uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 
• wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz.  

w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyŜej. Wykładzinę naleŜy rozwinąć  
w celu dokładnego dopasowania do podłoŜa. 
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5.3. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy 

• na przygotowanym podłoŜu naleŜy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie  
z opracowanym projektem kolorystycznym, 

• wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłoŜu. MontaŜ rozpocząć od krawędzi 
ściany połoŜonej najdalej od wejścia, 

• styki arkuszy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegów 
arkuszy. 

 
5.4. Klejenie wykładzin 

• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoŜa za pomocą 
kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu naleŜy zwinąć płat rozłoŜonej 
wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty 
fragment podłoŜa za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę 
typu A3 . 

• gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 – 15 min od jego nałoŜenia) naleŜy dokładnie 
docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie, całą powierzchnię przewalcować wałkiem 
dociskowym o cięŜarze ok. 50 - 70 kg, 

• ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin naleŜy moŜliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką, 

• przygotowanej posadzki nie naleŜy uŜytkować przez co najmniej 48 godziny. 
 
5.5. Łączenie arkuszy wykładzin PCV  

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podłóg naleŜy połączyć styki wykładzin za pomocą 
sznura spawalniczego.  
• Spawanie styków moŜna po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 

przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach  
w skutek działania wysokiej temperatury na całkowicie związany klej.  

• Styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki.  
• Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy naleŜy ściąć, aby 

tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch 
etapach:  
- wstępne ścinanie spawu, które naleŜy wykonać specjalnym noŜem z nałoŜoną prowadnicą lub za 

pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty około 
1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to moŜe wykonywać, gdy wykonany spaw jest 
jeszcze ciepły, 

- właściwe ścinanie spawu naleŜy wykonać noŜem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to naleŜy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu.  

 
5.6. Prace wykończeniowe 

Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki uŜytkowania naleŜy 
odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy listew systemowych. 
W przypadku wykładziny PCV, moŜna ją wywinąć na ścianę, wykształcając cokół wys. 10 cm.  

 
5.7. Utrzymanie w czystości 

Konserwacja wykładzin dywanowych:  
• codzienne czyszczenia odkurzaczem 
• gruntowne, okresowe czyszczenie za pomocą pianki do dywanów  
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Konserwacja wykładzin PCV: 
• czyszczenie początkowe - mycie po ułoŜeniu  
• pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnięciu wykładziny naleŜy ją zakonserwować nakładając 

dwie lub trzy warstwy odpowiedniego środka do konserwacji dla danego rodzaju wykładziny, 
• konserwacja bieŜąca - zamiatanie, odkurzanie i mycie.  

 
5.8. Uwagi i zalecenia końcowe 

• w przypadku montaŜu wykładziny na złączach dylatacyjnych naleŜy stosować specjalne listwy 
kompensacyjne, 

• nie naleŜy przesuwać cięŜkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - powierzchnię 
wykładziny naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem, 

• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 
Wykonawcy Podłóg z wykładzin danego producenta. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania 
wszystkich prac montaŜowych. 

 

 

6.  KONTROLA ROBÓT  

 
Właściwa kontrola podłoŜa, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają 
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót.  
Przed przystąpieniem do montaŜu wykładzin naleŜy skontrolować stan podłoŜa i sporządzić protokół. 
Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoŜa metodą CM naleŜy sporządzić protokół pomiaru 
oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy.  

 

 

7.  ODBIÓR ROBÓT  

 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i posadzek: 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U.  95.10.46). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i budowle ( Dz.U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140. 

• Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844) 

 
Ponadto przy odbiorze robót naleŜy sprawdzić: 
• Zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją projektową. 
• Prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń. 
• Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie. 
• Protokoły sprawdzenia stanu podłoŜa. 

 

 

8. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE  

 
PN-B-89002:  Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe  

z polichlorku winylu). 
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PN-85/P-01710 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Zestawienie wskaźników technologicznych 
i uŜytkowych oraz metody badań.  

PN-88/P-01735 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Terminologia.  
PN-EN649   Elastyczne pokrycie podłogowe.  
   Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
   Wymagania.  
PN-EN685  Elastyczne pokrycie podłogowe. Klasyfikacja.  
 
Aprobaty techniczne dla wykładzin podłogowych Instytutu Techniki Budowlanej (679/94-D, 2261/96-
AT-15, 2656/97-AT-15, 2670/97-AT-15).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


